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Индуцированные СВЧ излучением гигантские осцилляции магнетосопротивления в двумерной электронной системе, формирующейся на гетерогранице  ZnO/MgZnO, обнаружены впервые. Осцилляции наблюдались на образцах, выполненных в виде как мостика Холла, так и диска Корбино. Разрешались, по меньшей мере, четыре осцилляции (см. рис.1). Фаза для всех осцилляций кроме первой совпадала и была равна 0.25. По зависимости периода осцилляций от магнитного поля была определена эффективная масса электрона в ZnO/MgZnO гетеропереходах с различной электронной плотностью. Оказалось, что эта масса зависит от электронной концентрации n: при n=6.5x1011 масса равна 0.355m0 (m0 - масса свободного электрона) и уменьшается с ростом n в исследованном диапазоне концентраций (от 6.5x1011 см -2 до 2.3x1012 см -2).
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В образце, выполненном в виде диска Корбино, также наблюдались индуцированные микроволновым излучением осцилляции фото-ЭДС, сходные с осцилляциями магнетосопротивления.
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Рис. 1. Пример индуцированных микроволновым излучением осцилляций магнетосопротивления ZnO/MgZnO образца, выполненного в виде мостика Холла. Концентрация n=6.5x1011.









