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Одним из способов возбуждения спинового тока в  структурах металл/непроводящий магнетик является применение резонансных методов, при котором энергия, поглощаемая подсистемой локализованных спинов диэлектрика,  существенно возрастает при выполнении резонансных условий. В качестве внешнего  воздействия применяется  переменное магнитное поле, приводящее к  ферромагнитному резонансу в подсистеме локализованных магнитны моментов [1]. В экспериментах по поглощению энергии звуковой волны [2] было показано, что в структурах Pt/Y3Fe5O12 (YIG) реализуется также акустическая спиновая накачка (acoustic spin pumping (ASP)). Инжекция звуковой волны в YIG через  магнон-фононное взаимодействие модулирует магнонное распределение в YIG, а обменное взаимодействие магнитных моментов на интерфейсе в конечном итоге  приводит к генерации спинового тока в метал, измерение которого осуществляется с помощью инверсного спинового эффекта Холла. Заметим, что ASP реализуется при более низких частотах возбуждения и может быть  обусловлен как объемной, так и поверхностной звуковыми волнами. 
В структурах металл(полупроводник)/непроводящий магнетик нами  теоретически изучен обратный эффект, когда внешние возмущающие поля (электрическое или звуковое), действуют на систему электронов проводимости металла (полупроводника). При учете спин-орбитального взаимодействия в переменном электрическом поле становится возможным резонансное возбуждение спиновой электронной подсистемы (комбинированный или электродипольной резонанс). Резонансное поглощение энергии звуковой волны электронами проводимости возможно при акустическом спиновом резонансе [3].В приближении эффективных параметров, когда каждая из подсистем описывается своей эффективной температурой, нами построены макроскопические уравнения, описывающие реализующиеся в этих условиях эффекты спиновых токов, обусловленные обменным взаимодействием локализованных магнитных моментов и электронов проводимости на интерфейсе.
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