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[image: image1.emf]В широком диапазоне энергий (10-13- 2 эВ) и температур (5 – 300 К) исследованы электродинамические свойства органической соли k-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3 - кандидата в соединения со спиновой жидкостью. Обнаружено, что ниже энергии моттовской щели спиновые возбуждения вносят значительный вклад в инфракрасную проводимость. Из рис. 1 видно, что частотная зависимость терагерцовой проводимости подчиняется степенному закону σ(ω) ∝ ωβ с двумя различными показателями степени β, которые изменяются от 0.9 до 1.3 при низких температурах. При этом частота кроссовера растет с температурой как ħωc ≈ kBT, что соответствует поведению безщелевого континуума спинонов на поверхности Ферми [1]. В то же время, экспериментально определенные показатели степени более чем в два раз отличаются от предсказанных теоретически. Полученные данные хорошо согласуются с экспериментальным наблюдением спин-жидкостного поведения в Гербертсметите [2].
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Рис. 1. Спектры терагерцовой проводимости k-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3, измеренные при различных Т 









